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Field  Test Name   Test Method  Location  

NDT ‐Metal and 
non‐metal 
materials 
 
 

NDT (Liquid Penetrant Testing ‐ PT) 
‐Welding Seams 
‐Welding Joints of Pressure Equipment 
‐Pipes 
‐Casting 
‐Forging 
‐Railway applications 
 
 

EN ISO 3452‐1 
ISO 3452‐1 
EN ISO 17635 
ISO 17635 
EN 10228‐2 
EN 1371‐1 
EN 1371‐2 
EN ISO 23277 
ISO 23277 
EN ISO 5817 
ISO 5817 
TS EN 13981‐4 
EN 13981‐4 

Gebze 

  NDT (Eddy Current Testing ‐ ET) 
‐Welding Seams 
‐Welding Joints of Pressure Equipment 
‐Steel Pipes and Tubes 

EN ISO 15549 
EN ISO 17643 
ISO 17643 
EN ISO 5817 
ISO 5817 
EN ISO 17635

Gebze 

   Macrostructure Inspection pf metallic materials EN ISO 17639
ISO 17639 

Gebze

 
 
 
 
 
 

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 23898c5e-6541-4ee6-88e3-387b2481595c kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 0d1613f4-64c8-402e-abeb-d63115c6fe43 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.ID: babf8f47-c888-45d1-9ef8-2463add75ac5-54190941. Bu kod ile https://evrak.tim.org.tr/evrakdogrulama adresinden doğrulayabilirsiniz.


